
 7102فبریه  72تاریخ :                      SHAHG1728184801شماره:                   FDAگزارش تست 

 

 نمونه های زیر از طرف موکل به عنوان پوشش نچسب فلوئورورزین بر پایه آب، تایید و شناسایی شده اند.

 SGS  :SHHL1712073850CW-SHشماره شغلی 

 (0031آذر  01) 7102دسامبر  70تاریخ دریافت نمونه : 

 (0031 دی 07 – 0031آذر  01) 7102ژانویه  7 - 7102دسامبر  70دوره ی آزمایش : 

 روش آزمایش : لطفا به صفحه )های( بعد رجوع شود.

 نتایج آزمایش : لطفا به صفحه )های( بعد رجوع شود.

 

 خلاصه نتیجه :

 نتیجه آزمایش درخواستی

 قبول FDA 21 CFR 175.300 –مشتقات 

 

 امضا از طرف

SGS-CSTC Standars Technical Services (Shanghai) Co,. Ltd 

Serena Wang 

 امضا کننده مورد تایید

 

 نتایج آزمایش :

 :تشریح بخش آزمایش

 ماده )مورد ادعای موکل( شرح SGSشناسه نمونه  شماره نمونه

SN1 SHA17-281848.001 فلز + پوشش نچسب ابه فلزی با پوشش نچسبت 

 



 ملاحظات :

0 ) :mg/dmمیلی گرم بر دسیمتر مربع 

7) :mg/kg میلی گرم بر کیلوگرم 

0) C° درجه سیلسیوس : 

 : علامت کوچکتر ≤  (4

5)  MDLحد تشخیص روش : 

1) ND ( عدم تشخیص : MDL≥( 

  CFR 175.300FDA 21 –مشتقات 

 FDA 21 CFR 175.300به  : با توجه روش آزمایش

 نتیجه 110نتیجه مشتقات  ماکزیمم حد مجاز دما زمان با کاربرد همزمان

 قبول  گرم بر اینچ مربع میلی 7/1 گرم بر اینچ مربع میلیF 02 150 ساعت 7 آب مقطر

 قبول گرم بر اینچ مربع میلی 7/1 گرم بر اینچ مربع میلیF 02 150 ساعت 7 الکل 2%

 قبول ≤گرم بر اینچ مربع میلی 0/1 گرم بر اینچ مربع میلیF 02 100 ساعت 5/1 هپتان -اِن 

 

 SHAHG1728184801درج شده است ، به شماره : دو عکس نمونه در فایل اصلی 

SGS .تنها دو عکس درج شده در گزارش اصلی را تایید میکند 

 

 پایان گزارش
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